
％（重量比）

芳香族炭化水素系溶剤 30.0

エーテル系溶剤 40.0

アルコール系系溶剤 30.0

100.0

試験成績

合格

合格

合格

0.863

Ｈ１７．１２

希　　釈　　性 希釈が十分であること。

密度(23℃)(g/ml) 0.862±0.01

浸　　透　　性 無色透明の液体であること。

し　　　　み しみが残らないこと。

合　　　計

試験結果 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。

試験項目 規　　　格

組　　　成 成　　　分

組成表・試験成績表

商　品　名 トアエポキシシンナー＃３０００
規　　　格 社内規格


