
組成表・試験成績表 

 

商 品 名 トアアクリナインシンナー＃３００ 

規 格 社 内 規 格 

 

組 成 成        分 ％（重量比） 

 

 

 

芳 香 族 炭 化 水 素 系 溶 剤 

 

脂 肪 族 炭 化 水 素 系 溶 剤 

 

エ ー テ ル 系 溶 剤 

 

５５．０ 

 

４０．０ 

 

５．０ 

 

合        計 １００．０ 

 

試 験 結 果 この数値は参考値であり、保証するものではありません。 

試 験 項 目 試 験 成 績 規               格 

 

色 合  格 無職透明の液体であること。 

密度（ｇ／ｃｍ３ ） ０．８７０ ０．８７１±０．００５ （２３℃） 
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